
PRODUCTO: 8/9/2025

CÓDIGO: FBL1014 LOTE: J-90258

RESULTADO 

PROMEDIO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Tamis-8 Tamis-10

MIN 80% MAX 20%

MASTERBATCH BLANCO 

MÉTODO

UT.CC.M.01

MLM 43-03

ASTM D-1238

CARACTERÍSTICAS

DESVIACIÓN DE COLOR

NOTA DE DISPERSIÓN

INDICE DE FLUIDEZ

REALIZADO POR:

DIEGLIS RODRIGUEZ

 RESULTADO DEL CONTENIDO DE CENIZAS: 44,28% (RANGO: 45%+/-2,5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

FECHA DE 

FABRICACIÓN : 

EXTRUSIÓN /INYECCIÓN 

GRANULOMETRIA COVENIN 2203

RANGO 

APROBADO

VISUAL 

0-2,5

5-15

OBSERVACIONES:


